
W każdym z gatunków drewna występują pewne cechy, które mogą być odbierane jako wady drewna,
natomiast są to dopuszczalne, naturalne cechy, niewpływające na jakość drewna.

Naturalne drewno cechują unikalne dla każdego drzewa niedoskonałości – smugi, przebarwienia, plamki.
Powstają one w okresie wzrostu drzewa, tworząc jego niepowtarzalną historię, nie są one wadami drewna.

(Wszelkie sęki i pęknięcia występujące w danej selekcji są zawsze są zaszpachlowane szpachlą i pokryte
olejem bądź lakierem, aby nie stwarzać zagrożenia w użytkowaniu.)

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA DREWNA

DĄB NATUR = DĄB W KLASIE A/B 
Materiał bezsęczny o pięknej złotej barwie (mogą występować jedynie
mikro sęki, sęki ołówkowe,  mikro pęknięcia oraz błyszcz*) 
Obecność bieli jest niedopuszczalna.

Dopuszczalne cechy drewna charakterystyczne  dla poszczególnych gatunków

DĄB RUSTYKALNY, CZYLI DĄB Z NATURALNYM OBRAZEM
DREWNA 

Charakteryzuje się wyraźnym usłojeniem i naturalnymi pęknięciami
(sęki i pęknięcia mogą być w różnych rozmiarach i  kierunkach). W tej
sekcji mogą  występować biele.
Sort materiału odbywa się jedynie w zakresie integralności materiału.
Kolorystyka oraz rozmiar sęków i pęknięć nie jest dobierana.
Istnieje możliwość wyboru materiału w sekcji rustykalnej w wersji
mniej sęcznej, z mniejszymi sękami lub bardziej sęcznej. 

JESION
Jesion występuje w jednej klasie. W tym gatunku mogą występować
mikro sęki, sęki ołówkowe,  mikro pęknięcia, a także biele, które
często są pożądaną cechą dla tego gatunku.

BŁYSZCZ BIEL SĘK OŁOWKOWY

* Błyszcz- łatwo zauważalne na przekroju drewna połyskujące smugi lub pasemka Choć na pierwszy rzut oka mogą być uznawane za defekt, są one powszechnie
uważane za jedną z najbardziej szlachetnych nieregularności, które mogą pojawić się w naturalnym drewnie


